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o e IL PRESENTE RAPPORTO BI PROVA E RRASCIAYD IN BASE ALUACCREDTAMENEO
M. 2397 CQNCESSO DAUA LXAS: “Acaredited loborntorles comply wath the
requirements  of Imernational Standerd BS EN [SO/IEC ¥7025"
Sassuolo, 05/04/2006
Spett.le CERAMICHE ATLAS CONCORDE -
DIVISIONE SUPERGRES
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande
{Re)
Rapporto di prova n. D889/2006
su piastrelle di ceramica
n.rif.int.: 7498
Richiesto in data:  24/03/2006
Descrizione del campione
"Paenello di dimensioni 30 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica  non smaltate
T contrassegnate:
Série Source
Campionamente
effettuato dal committente
EABBRIELLE
Data di ricevimento materiale
24/03/2006
Membro .
Data di esecuzione prove
q ﬁ injzio: 28/03/2006 Ting: 04/04/2006
Aeerfcan. Sandard
Tesling Materials
Specilica di prova/ descrizione metode /procedura di prova
" Determinazione delle caratteristiche antisdrucciolo -
_ Norma DIN 51136 "
Aszocigin
% o - s
sl La riproduginng del presente rapporte df prove é antorigzate yolo in forma di fotocopia completa.

Per ogni ripraduzione parzinle & necessaria la nostra antorizzazione.
H presenrs rapporie 6i prova é costituito do 2 pugine (compresa quesia).
T risultati rvipovtadi sk riferiscone solp of caripioni esaminafi.
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