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KARTA GWARANCYJNA
KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH MODERN

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kompozytowe deski tarasowe MODERN to wysokiej jakosci produkt wykonany z widkien drzewnych, wysokiej gestosci
polietylenu (HDPE) oraz dodatkow poprawiajacych parametry wyrobu. Elementy te stuzg wytacznie do wykonywania
taraséw zewnetrznych i nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celéw konstrukcyjnych.

UUEEE s Dostepne Orientacyjne zuzycie
Element systemu WOODY tolerancja: Wymiar ep’ . V] Y
o dtugosci na 1m2 tarasu
-/+10%
Deska tarasowa 2,60 kg 23 x 146 mm 2400 / 3000 mm 6,6 m.b.
Legar kompozytowy 1,25 kg 30 x 50 mm 2400 mm
2,8 m.b.
Legar aluminiowy 0,60 kg 30 x 30 mm 2400 mm
Listwa wykonczeniowa 0,65 kg 10 x 55 mm 2400 mm .
wedtug projektu
Listwa wykoriczeniowa 0,68 kg 45 x 45 mm 2400 mm tarasu
Zestaw montazowy z klipsami Opakowanie: 50 klipsdw montazowych, 23 srtuki
z tworzywa sztucznego 3 klipséw startowych, 53 sztuki wkretéw, bit

UWAGI PRZED MONTAZEM

Profesjonalny montaz jest gwarancjg komfortu i bezpieczenstwa tarasu. Niewtasciwy montaz moze spowodowac
zmniejszenie odpornosci i wytrzymatosci oraz prowadzi¢ do uszkodzenia produktu. Montaz powinien by¢
przeprowadzony przez specjaliste.

Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢ wizualnie wyglad desek kompozytowych czy sg wolne od wad.
Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy zgtosi¢ sprzedajgcemu przed zamontowaniem. Rozpoczecie montazu
oznacza akceptacje stanu technicznego i wygladu materiatu.

Montaz powinien przebiega¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli w temperaturze od +5°C do +25°C.
Ze wzgledu na zawartos$¢ naturalnych witdkien drzewnych poszczegdlne deski kompozytowe mogg réznic¢ sie
kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogg by¢ odmienne w réznych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie

ma to wptywu na ich trwatosc i nie jest to wadg produktu.

Przy projektowaniu tarasu nalezy uwzgledni¢ naddatek materiatu (okoto 10%) na m.in. przyciecia, wyréwnywanie
brzegdw tarasu, itd.

Deski nalezy magazynowac na paletach w pozycji poziomej, w miejscach zadaszonych z dobrg wentylacjg powietrza.
Sktadowane przed montazem deski powinny by¢ zabezpieczone przed opadami deszczu oraz stoncem. Jest to

szczegolnie wazne w zwigzku z procesem stabilizacji koloru i w celu zachowania jednolitej barwy.

Kompozytowe deski tarasowe MODERN moga by¢ stosowane jedynie do ruchu pieszego.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Taras, schody, Sciezki komunikacyjne wykonane z kompozytowych desek MODERN montuje sie na wczesniej
przygotowanym podtozu, ktérego wykonanie powinno by¢ zgodne z obowigzujaca sztuka i przepisami budowlanymi.
Bardzo czesto niezbedny jest projekt przygotowania podtoza aby zachowac maksymalne bezpieczenstwo przysztych
uzytkownikéw. Wykonanie podtoza odbywa sie na wytaczng odpowiedzialnos¢ wykonawcy a podane ponizej informacje
stuza jedynie jako materiat informacyjny

Taras na podtozu betonowym i nienasigkliwym
Podtoze musi by¢ w miare gtadkie, twarde i stabilne. W przypadku podtoza nieprzepuszczalnego nalezy uwzglednic¢
odpowiedni spadek (minimum 1 cm na 2 metry) w celu utatwienia odptywu wody poza obszar tarasu.

Taras na gruncie.

W przypadku montazu tarasu na gruncie nalezy usungé¢ warstwe ziemi na gtebokos$¢ okoto 20-30 cm, a w to miejsce
przygotowac podktad z mieszaniny zwiru lub matych kamieni usypanych na wtékninie chronigcej przed przerastaniem
chwastow. Catos¢ zagesci¢ w sposéb uniemozliwiajacy dalsze osiadanie kamieni. Na tak przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ ptyty betonowe w takiej odlegtosci od siebie, aby wolna przestrzen pomiedzy punktami podparcia legaréw nie
przekraczata 30 cm.

UKEADANIE LEGAROW

Legary nalezy uktadac réwnolegle do siebie. Podczas uktadania legaréw nalezy pamietac o zachowaniu spadku tarasu od
budynku w celu utatwienia odptywu wody z jego powierzchni. Do regulowania poziomu legaréw nalezy stosowac cienkie
podktadki gumowe, ktére umieszcza sie miedzy legarem i betonowym podtozem.

Nalezy pamietaé, ze maksymalny odstep pomiedzy legarami (punkty podparcia deski), nie moze przekracza¢ 35 cm liczac
od krawedzi sasiednich legaréw (tj. przeswit pomiedzy legarami). Maksymalna odlegto$¢ miedzy legarami (punkty
podparcia deski) w dowolnym miejscu nie moze przekracza¢ 35 cm, a kazda pojedyncza deska niezaleznie od swojej
dtugosci musi mie¢ minimum 3 punkty podparcia.

W przypadku tarasu o duzym natezeniu ruchu (np. droga komunikacyjna dla pieszych) i w sytuacji wystgpienia na tarasie
znacznych sit skupionych (np. postawienie ciezszych przedmiotéw) nalezy odpowiednio zmniejszy¢ odlegtosé miedzy
legarami.

Legary kompozytowe nie moga by¢ uzywane jako elementy konstrukcyjne i nalezy je stosowac wytacznie na tarasach
montowanych bezposrednio na twardym podtozu lub gruncie. W przypadku tarasow podniesionych (np. na stupkach lub
stopach poziomujacych) deski tarasowe MODERN nalezy uktadac na legarach drewnianych lub profilach aluminiowych.
W tym przypadku nalezy stosowac sie do wytycznych producentéw legaréw i profili. W przypadku legaréw drewnianych
nalezy stosowac wytacznie legary wykonane z twardych gatunkéw drewna o wysokiej odpornosci.

Legary nalezy trwale przymocowac do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw do szybkiego montazu (nie
sg dotaczone do zestawu). Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania legaréow do podtoza wynosi 50 cm. W
przypadku braku mozliwosci przykrecenia legarow do podtoza (np. ryzyko uszkodzenia izolacji poziomych) nalezy
zastosowac inne rozwigzanie zapewniajace solidng podstawe oraz sztywno$¢ catej konstrukcji, np. obcigzenie legaréw,
podwdjne legarowanie, zbudowanie kratownicy z legaréw, itp.
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Nalezy pamieta¢ aby pozostawié¢ miedzy $ciang (lub innym statym elementem) a legarem oraz pomiedzy czotami legaréw
(co ma miejsce podczas ich taczenia na dtugosci) kazdorazowo przerwe 10 mm. Te przerwy dylatacyjne sg niezbedne dla
wtasciwego zachowania sie elementéw podczas uzytkowania oraz do swobodnego odptywu wody.

W przypadku taczenia desek na dtugosci lub wykonywania skoséw tarasu nalezy pamieta¢ o zamontowaniu
dodatkowego legara, tak aby koncéwki kazdej deski wspieraty sie na oddzielnym legarze i byty przymocowane
oddzielnymi klipsami. Odlegtosc¢ legara od konca/czota deski powinna wynosi¢ maksymalnie 3 cm.

UKtADANIE DESEK TARASOWYCH

Kompozytowa deska tarasowa MODERN w wymiarze 23x146 mm jest produktem dwustronnym - montaz mozna
wykona¢ dowolng strong. Deski mocujemy prostopadle do wczeséniej zamontowanych legaréw.

taczenie desek do legaréw odbywa sie za pomocg dotgczonego zestawu montazowego. W zestawie znajduja sie wkrety,
klipsy startowe (umozliwiajace przymocowanie pierwszej deski) oraz plastikowe lub metalowe klipsy montazowe
(umozliwiajace taczenie kolejnych desek). Klipsy nalezy przykrecaé za pomoca wkretow w $rodek (w osi) legara.

Przed montazem klipséw nalezy wykona¢ wstepne nawiercenia w legarze. Podczas montazu klipsow plastikowych wkrety
nalezy dokrecac¢ z wyczuciem (bez przyktadania duzej sity), tak aby nie zostaty wkrecone zbyt mocno i nie uszkodzity
klipsa.

Montaz deski rozpoczynamy od przymocowania do legaréw klipséw startowych. Pomiedzy desks a $ciang (lub innym
elementem statym) nalezy pozostawi¢ przerwe dylatacyjng wynoszacg min. 10 mm.

Po przymocowaniu klipséw startowych deske wktadamy tak, aby doktadnie zostata uchwycona za jej dolne piéro.
Dociskamy deske i przykrecamy drugg krawedz deski za pomoca klipsa montazowego. Klipsy sg tak skonstruowane,
ze pomiedzy kolejnymi deskami pozostaje przerwa dylatacyjna wynoszaca okoto 5 mm.

Deski kompozytowe pod wptywem zmiennych
warunkow atmosferycznych nieznacznie
rozszerzajg sie i kurczg - dlatego w przypadku
czotowego taczenia desek nalezy zwréci¢ uwage,
aby pomiedzy nimi pozostawi¢ przerwe
dylatacyjng wynoszacag minimum 5 mm. Konce
desek muszg zawsze spoczywacé na oddzielnych
legarach oraz zosta¢ przymocowane za pomoca
oddzielnych klipséw. Koniec deski moze wystawac
maksymalnie 3 cm od ostatniego legara.

taczenie desek nalezy wykonac na tzw. ,cegietke”
tzn. na przemian deska cata i taczona (aby linia
taczenia byta na co drugiej desce).

Montaz ostatniej deski nalezy wykonac
przykrecajagc wkret pod katem przez dolng
krawedz deski do legara.

Istnieje mozliwo$¢ wzdtuznego, poprzecznego jak
i pod katem dociecia deski. W tym celu nalezy
wykorzysta¢  ogodlnodostepne,  profesjonalne
narzedzia do ciecia desek drewnianych.
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WYKONCZENIE

Wykonczenie brzegdéw nalezy wykona¢ za pomoca kompozytowe;j listwy prostej o wymiarach 10x55 mm lub
listwy katowej o wymiarach 45x45 mm.

Listwe nalezy przymocowac za pomoca wkretéw ze stali nierdzewnej, przykrecajac jg do boku deski lub legara.
Przed przykreceniem w listwie nalezy wykonaé otwory pod wkrety a nastepnie delikatnie je rozwiercic¢
wzdtuznie aby umozliwi¢ listwie prace przy zmieniajacej sie temperaturze otoczenia.

PIELEGNACJA | KONSERWACIJA

Deska kompozytowa wystawiona na dziatanie promieni UV oraz wody podlega naturalnym procesom zmiany koloru. Nie
ma to jednak wptywu na jej trwatosc i nie jest to wadg produktu i nie stanowi podstaw do reklamacji. Nieréwnomierna
ekspozycja poszczegdlnych desek na promienie UV (storice) moze spowodowac powstanie réznic kolorystycznych
pomiedzy deskami.

Na zamontowanym tarasie mogg pojawic sie plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to naturalny i krétkotrwaty
proces, ktéry powinien zanikna¢ po kilku tygodniach.

Deski kompozytowe MODERN nie wymagajg konserwacji, impregnacji oraz malowania. Ponadto nie butwiejg oraz sg
odporne na wode, warunki atmosferyczne, niskie temperatury i szkodniki (np. termity).

Deski kompozytowe sg produktem bardzo tatwym w utrzymaniu lecz nalezy o nie regularnie dbaé. Czyszczenie desek
kompozytowych jest bardzo proste i nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw. Zwykte $rodki domowego uzytku w
zupetnos$ci wystarczaja. Stata pielegnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczen, piasku, lisci, btota przy uzyciu
miotty. Nastepnie taras nalezy umy¢ za pomocg mopa z czysta woda. Dodatkowo do wody mozna dodac tagodny
detergent (np. ptyn do mycia naczyn). W przypadku silnego zabrudzenia powierzchnie desek nalezy umy¢ przy pomocy
twardej szczotki lub myjki cisnieniowej. Do czyszczenia desek kompozytowych nie nalezy stosowac rozpuszczalnikéw.

Plamy z ttuszczu lub oleju nalezy usunaé najszybciej jak to mozliwe, nie dopuszczajac do ich wyschniecia, przy pomocy
podstawowych detergentow.

Przy szczegélnie mocnych i trudnych do usuniecia zabrudzeniach nalezy stosowaé miedziang szczotke druciang lub
papier $cierny o drobnej granulacji i czysci¢ zgodnie z kierunkiem ryfli na desce. Czynnosci te nalezy wykonywaé bardzo
starannie aby nie uszkodzi¢ lub zmieni¢ wymiardow ryfli.

W celu okreslenia czy metoda lub produkt do czyszczenia i usuniecia plam nie spowoduje niepozadanych uszkodzen lub
zmian kolorystycznych zalecane jest wykonanie wczesniejszych préb.

Nie wolno dopusci¢ do zbierania sie zanieczyszczen dookota tarasu oraz w szczelinach miedzy deskami. Nalezy réwniez
pamieta¢ aby okresowo zamiata¢ powierzchnie pod donicami i skrzynkami zeby nie dopusci¢ do zawilgocenia i
zanieczyszczenia ziemig. W sezonie zimowym nalezy na biezgco usuwac $nieg nie dopuszczajac do powstawania
oblodzonej warstwy.
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GWARANCJA JAKOSCI

Firma PLH Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Powazkowskiej 44c zwana Gwarantem udziela GWARANCJI
JAKOSCI na system profili kompozytowych MODERN, w sktad ktérych wchodzi deska tarasowa, legar i elementy montazowe.

GWARANCJA JAKOSCI udzielana jest na okres:

5 lat w zakresie:
e zachowanie wtasciwosci mechanicznych,
e pekniec (z wytaczeniem uszkodzen mechanicznych i peknie¢ powstatych na skutek zbyt duzego obcigzenia),
e deformacji i wypaczen,

12 lat w zakresie:
e gnicia i butwienia wynikajacego z dziatan grzyboéw i bakterii,
e zniszczen wynikajacych z dziatania owadéw i insektow.

WARUNKI GWARANCIJI

1. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu (zgodnie z wystawionym dokumentem zakupu).

2. Gwarancja udzielona jest wytacznie na wady tkwigce w produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na
skutek:
e niewtasciwego montazu niezgodnego z instrukcja montazu desek MODERN oraz zasadami sztuki
budowlanej,
e nieodpowiedniej pielegnaciji,
e niewtasciwego stosowania i obchodzenia sie z produktem.

3. Gwarancja nie sg objete:

e uszkodzenia powstate w trakcie transportu,

e uszkodzenia spowodowane wadami konstrukcji tarasu i/lub btednym montazem,

e uszkodzenia mechaniczne, odksztatcenia i pekniecia wynikajagce z nadmiernego przeciazenia lub
spowodowane na skutek uderzenia,

e zmiany wymiarowe wynikajace z rozszerzalnos$ci materiatu wraz ze zmiang temperatury,
zmiany wynikajace z normalnego uzytkowania systemu (mechaniczne zarysowania, plamy, itp.),
uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub dziataniem sit wyzszych (gradobicie,
huragan, powddz, pozar, itp.),

e rdznice kolorystyczne pomiedzy wyrobami pochodzacymi z réznych partii produkcyjnych,

e zmiany koloru bedace naturalnym procesem w wyniku wystawienia produktu na dziatanie promieni UV i
wody,

e zmiany wynikajace z zastosowania niewtasciwych $rodkéw do konserwacji lub czyszczenia.

4, Zgtoszenie reklamacji musi zosta¢ przestane pisemnie do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po
stwierdzeniu wady przez Nabywce. Warunkiem niezbednym do rozpatrzenia reklamacji jest zataczenie kompletnej
dokumentacji, w sktad ktérej wchodza: opis wady, dokument zakupowy oraz zdjecia przedstawiajgce zgtaszang wade.

5. W celu weryfikacji zgtoszonych roszczen moze istnie¢ koniecznos¢ dokonania ogledzin na miejscu montazu systemu.
Ponadto Gwarant moze poprosi¢ Nabywce o przedstawienie dodatkowych informacji. Odmowa przeprowadzenia
ogledzin lub brak wyjasnien niezbednych do oceny zgtaszanych roszczen skutkuje nieuwzglednieniem zgtoszonej
reklamacji.
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6. Nabywca po stwierdzeniu wady zobowigzany jest do pozostawienia produktu w sposéb nienaruszony az do
momentu podjecia decyzji Gwaranta o dalszym sposobie postepowania. Dokonanie jakichkolwiek zmian, czyszczenie,
naprawa bez zgody Gwaranta skutkuje automatycznym wygasnieciem uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

7. W ciaggu 14 dni od dnia wptyniecia reklamacji Gwarant okresli tok postepowania gwarancyjnego.

8. W przypadku uznania gwarancji Gwarant moze obnizy¢ cene towaru lub wymienic¢ towar wolny od wad. W przypadku
braku mozliwosci dostarczenia takiego samego produktu Gwarant zastrzega sobie prawo doboru do naprawy

gwarancyjnej produktéw zastepczych.

9. Gwarant zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji oraz zmiany palety kolorystycznej
bez uprzedzenia.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci, gdy w przypadku wymiany produktu bedzie on réznit sie kolorem od
pozostatych wczes$niej zamontowanych elementéw systemu.

11. W przypadku uznania roszczen gwarancyjnych, Nabywca zobowiazany jest do odpowiedniego przygotowania i
spakowania reklamowanego towaru umozliwiajacego sprawny odbiér oraz bezpieczny transport.

12. Wszelkie koszty poza kosztami transportu (demontaz, montaz, sktadowanie, itp.) nie s3 objete gwarancja.

13. Niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefl Nabywcy wynikajacych z przepisow.
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