
NORMA DEL MATERIAL UNE-EN 10346:15

Departamento de Calidad 
Hierros y Transformados

CERTIFICADO DE CALIDAD

Según normativa UNE-EN 10204:2006/3.1

CERTIFICADO Nº 23HCC00010303 FECHA: 05/09/23

CLIENTE

Nº DE ALBARAN 20/06/23FECHA:

FERRICOS HISPANICOS, S.A.

23HVA04796

PRODUCTO HTC75 GALV 0,80 

GALVANIZADOMATERIAL

ESPESOR 00,80 MM

464,10M2CANTIDAD

CALIDAD DX51D

BH00005458TRAZABILIDAD

ANÁLISIS MECÁNICO

RESISTENCIA DE TRACCIÓN (RM) (N/mm2)

LIMITE ELÁSTICO (RE) (N/mm2)

ALARGAMIENTO (A %)

382

298

24

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C% 

S%

P%

0,050

0,008

0,009

Mn%

Al%

Si%

0,220

0,000

0,010

OBSERVACIONES:

NORMA DE FABRICACIÓN UNE-EN 1090:19

HIERROS Y TRANSFORMADOS S.A.

Pol. Ind. Alto Losar - Camino de la Mesa Ortiz s/n

Telefono: 925180959

Email: laboratorio@grupohyt.com

CIF/NIF: A16019770

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, Toledo



NORMA DEL MATERIAL UNE-EN 10346:15

Departamento de Calidad 
Hierros y Transformados

CERTIFICADO DE CALIDAD

Según normativa UNE-EN 10204:2006/3.1

CERTIFICADO Nº 23HCC00010304 FECHA: 05/09/23

CLIENTE

Nº DE ALBARAN 20/06/23FECHA:

FERRICOS HISPANICOS, S.A.

23HVA04796

PRODUCTO HTC75 GALV 0,80 

GALVANIZADOMATERIAL

ESPESOR 00,80 MM

218,40M2CANTIDAD

CALIDAD DX51D

BH00005474TRAZABILIDAD

ANÁLISIS MECÁNICO

RESISTENCIA DE TRACCIÓN (RM) (N/mm2)

LIMITE ELÁSTICO (RE) (N/mm2)

ALARGAMIENTO (A %)

372

280

34

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C% 

S%

P%

0,080

0,010

0,013

Mn%

Al%

Si%

0,360

0,044

0,010

OBSERVACIONES:

NORMA DE FABRICACIÓN UNE-EN 1090:19

HIERROS Y TRANSFORMADOS S.A.

Pol. Ind. Alto Losar - Camino de la Mesa Ortiz s/n

Telefono: 925180959

Email: laboratorio@grupohyt.com

CIF/NIF: A16019770

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, Toledo


