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Granulometria
Densidad de las
particulas
Calidad de los finos

Resistencia a la
fragmcntacién y al
| machaqueo. Desgaste de

Cloruros

Azufre total
Componentes que alteran
la velocidad de fraguado
y endurecimiento del

Absorcion de agua
Durabilidad frente al
hielo deshielo
Durabilidad frente a la
reactividad 4leali-silice

Cira. Moron Montellano, Km. 2,0
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Aridos para hormigon
Valor declarado
Denominacion
Categoria
Valor declarado

Cumple ¢l umbral;

Valor declarado
Categoria
Cumple €l umbral
Cumple el umbral
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Valor declarado a peticion
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SO

FLas

6/16 (d/D)
G¢90/15
2.67 Mg/m3

]

T
~15% (categoria fi.s)

(0.02 % C) -
(0,02) ASo2

(0%S)

39 min (tiempo de

fraguado) : -17,58%

(variacion de la resistencia

a la compresion)

(0.74 %W A)

(0 % SM) No necesario

realizarlo

Arena declarada como no

reactiva segun norma UNE
146507-1:99 EX

Nombre: Lourdes Castro Casas

Cargo: Responsable
Fecha: Febrero 201 4
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Firma:

de Calidad




