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CERTIFICADO DE GARANTIA

~ENom PERFILESCOMERCIMES [ AEORm
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° g ACEROS CORRUGADOS
, EURRA 400 SD
N/Albaran N.°: Producto mcnn moo mu Producto
Certificado EURRA 500 S ,.O.o.aw,nmnw
HIERROS DEL MEDITERR 22/0013462 0177001 EURR 400 S 046/012

PG IND AGRO REUS V CATALA 12 ‘
Fecha:

Las caracteristicas del material correspondiente a las coladas
. 43206 REUS (TARRAGONA) . que se relacionan, cumplen con los valores limites que se

22/07/22 especifican a continuacién:
96056 REDONDO COREf 8,00 B 500 SD UNE 36065/11 >=500 |>=575 [>=16 B |[<=0,22 <=0, 050<=0,050<=0,012<=0,50
88312 REDONDO CORR 12,00 B 500 SD UNE 36065/11 >=500 [>=575 |>=16 |B [<=0,22 <=0, 050<=0,050<=0,012=0,50Q
6247 REDONDO CORR 12,00 B 500 SD UNE 36065/11 >=500 [>=575 [>=16 |B |<=0,22 <=0, 050<=0,050<=0,012=0,5(
©5935 REDONDO CORR| 10,00 B 500 SD UNE 36065/11 >=500 [>=575 |>=16 [B [<=0,22 <=0, 050<=0,050<=0,012=0,5Q
95937 REDONDC CORR| 10,00 [B 500 SD [UNE 36065/11 >=500 |»>=575 |>=16 B |<=0,22 <=0,050<=0,050<=0,012k=0,5qQ
REQMOO0A
MATERIAL CONSIGNADO A:
L
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os — . JEFE DE GARANTIA DE CALIDAD
RE Identificacion del fabricante (EN-10204 UNE-36801/92 APARTADO 5)

Caracteristicas geométricas

« Las caracteristicas geométricas del corrugado cumplen con las condiciones que figuran

en los Certificados de Homologacion de Adherencia de Refs. SDS-011-S, SDS-007-D,
SDS-033-Ay SDS-037-B, expedidos por el Instituto Técnico de Materiales y Construccion ; 0 7 2 . 1/2
(INTEMAC).

Registro Mercantil de Sevilla, Libro de Sociedades, Tomo 138, Folio 62, libro 15 de la Seccién Tercera, Hoja 5063 - IVA ES A-41-014200




NLCEN
gy Armaduras para Hormigon ezszemn

EL INSTITUTO PARA LA PROMOCION DE ARMADURAS CERTIFICADAS (IPAC) certifica que
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.

tiene concedido el derecho de uso de la marca ARCER para cada uno de los siguientes productos fabricados en su
factorla de ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA), los cuales cumplen con el diagrama caracteristico tensién-deformacién
garantizado, determinado mediante un riguroso estudio experimental lo que permite su utilizacién como dato de
proyecto. Asimismo, y en base al estudio experimental efectuado al respecto sobre barras rectas, estos aceros
cumplen el limite de fatlga garantlzado por ARCER de 160 N/mm2

. ’ ADENTIFICACION PRESENTACION | DIAMETROS. (mm)
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By Estos productos son conformes con las normas UNE-EN10080 y UNE 36065 y cumplen con todos los requisitos exigidos para elfos
g en la vigente Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08.

(*) Distintivo de la marca que puede aparecer en el sector opuesto al de identificacidn del pais de origen y fabricante.
(**) Distintivo que puede aparecer en el mismo sector que la identificacion del pais de origen y fabricante.

DIAGRAMAS CARACTERISTICOS TENSION- DEFORMACION GARANTIZADOS

TIPO DE ACERQ _ ' DEFORMAC(ON o TENSI(')N (N/mm’)

1 Eléstico £,<0,00205 | 200000 &,
> 8 400 SD Escalon de cedencia 0,00205 < £ <0,02425 409,29
& Endurecimiento 0,02425 <g < 0,12400 | 409,29 + 114,977 [1 - exp( - 21,98 (g_- 0,02425))]
] g".l Final decreciente 0,12400 < §,<0,13150 511,43 - 115,791 (g, - 0,124)2
= Eldstico £,<000254 | 200.000¢,
E(j B 500 SD Escalon de cedencia 0,00254 < g <0,02891 |[50792
o Endurecimiento 0,02891 <g,<0,08000 507,92 + 117,294 {1 - exp(- 32,67 (g, - 0,02891))]
Final decreciente 0,09000 < g,<0,09450 609,27 - 286,263 (&, - 0,090)

LIMITE DE FATIGA®

B 400 SD
B 500 SD

) Variacion de tension méxima que puede aplicarse sobre una barra més de 2 millones de ciclos sin que se produzca su fallo por rotura.

160 > 2 millones

Este certificado tiene validez hasta el 30/04/2023 Madrid, a 30 de abrildde 2022

Instituto

para la Promocion
de Armaduras
Certificadas lgnacio Cortés

Director General
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ALBARAN N.: 0013462

CLIENTE:

~ 7 7 COLADAS N.=: 96056 88312796247 9593579593y~~~ —— T T T e

HIERROS DEL MEDITEIRRANEO S A

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE ADHERENCIA

Fecha de Renovacién: 27/Marzo/2021

INTEMAC

El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, INTEMAC,

CERTIFICA

Que ha realizado los ensayos de determinacién de las caracteristicas convencionales de adherencia, exigi-
dos por el articulo 31.2 de la Instruccién de Hormigén Estructural EHE, de acuerdo con la norma UNE
36740:1998%, sobre muestras de acero corrugado del tipo B 500 SD y marca comercial EURA 500 SD,
fabricado por SIDERURGICA SEVILLANA, S.A. en su fibrica de Alcali de Guadaira (Sevilla).

Que los resultados correspondientes se recogen en documentos de referencia E/LC-00005/EL emitidos
por INTEMAC en fechas 2-03-2000, 15-02-2000 y 17-02-2000.

Que de acuerdo con los resultados obtenidos, procede certificar que el acero corrugado B 500 SD
de los didmetros 6 a 40 mm, ambos inclusive, fabricado por SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.,
con marca comercial EURA 500 SD, cumple los requisitos del articulo 32.2 de la Instruccién de
Hormigén Estructural EHE-08 en cuanto a las tensiones de adherencia media y wltima, para las
caracteristicas geométricas del corrugado siguientes:

Serie | Diimetro | Altura minima Separacién de Perimetro sin
(mm) de corruga (a) corrugas (2c) corrugas El = B:; EZ = B‘;
(mm) (1) (mm) (2) (mm) 2f; (3) Sexdg- Sexag-
6 0,38 10,58 2,82
Fina 8 0,44 12,33 3,76 55<B1<75 235
10 0,51 14,19 4,70
12 0,85 16,14 5,04 .
. 14 0,96 18,18 5,88 <
Media | 4¢ 1,08 2033 672 S555pL=75 | 240
20 1,31 2491 8,40
25 1,39 31,19 10,00
Gruesa 32 1,82 41,01 12,80 55=B1<75 245
40 2,38 53,69 16,00

(1) Media de las cuatro series de corrugas  (2) Tolerancia: de -15% 2 +7%  (3) Tolerancia: + 10%
Las definiciones de los parimetros se ajustan a Ia norma UNE 36065:2011.

Este certificado ha sido renovado siguiendo el “Protocolo ) TOI‘I'C_]OII de AIdOZ (Madnd), 27 de marzo de 2021
para la realizacién de ensayos destinados a la renovacién de —— -

los Certificados de Adherencia” de fecha 2 de Abril de 2009 = == )
y referencia E/LC-09014/EL. I A

Nota: En d aiso de suministros en rollo Ia altura de corruga ————
deberd ser superior a Ia indicada en d Certifiadomis 0,1 mm ~ ~——=
en el caso de didmetros superiores a 20 mm, omds 0,05 mmen = - Pedro L(’)pez Sinchez

d resto de los casos. L ..
I Dr. en Ciencias Quimicas

= Director del Laboratorio Central

O El procedimiento de ensayo descrito en In norma UNE 36740:1998 se considera equivalente al definido en la norma UNE-EN 10080:2006.

SDS-033-A




