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ZQ ESENCIA BLANCO

30 X 60

Blll - Anexo L - DOP PBREVBIII-001

BLANCA

RECTIFICADO PRODUCTO DESTONIFICADO

Esmaltado

2023

Revestimiento de paredes interiores

Interior

Junta minima de 1,5 mm. No trabar
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ANONIMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO SEGUN LA NORMA ISO 13006 Y UNE-EN 14411

05/05/2023

PROPIEDADES FISICAS

ENSAYO-NORMA

VALOR PRESCRITO POR

LA NORMA

ANONIMA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

EN 16165 Anexo C

Declaracion del Fabricante

M
NO APLICA

ANSI A137: DCOF

Declaracion del Fabricante

@
NO APLICA

EN 16165 Anexo B

Declaracion del Fabricante

[©)]
NO APLICA

EN 16165 Anexo A

Declaracion del Fabricante

)
NO APLICA

i8

ABSORCION DE AGUA 1SO 10545-3 >10% 12% <E <18%
FUERZA DE ROTURA 1SO 10545-4 600 N 740N
RESISTENCIA A LA FLEXION 1SO 10545-4 12 N/mm? 17 N/mm2
g RESISTENCIA A LA ABRASION NO APLICA NO APLICA NO APLICA
g IMPACTO 1S0 10545-5 Declaracion del Fabricante NO APLICA
COEFICIENTE DE DILATACION 1SO 10545-8 9 - 106K 6,5 - 1076 K-!
g RESISTENCIA TERMICA 1SO 10545-9 Declaracion del Fabricante RESISTE
RESISTENCIA AL CUARTEO 1SO 10545-11 Exigida RESISTE
RESISTENCIA A LA HELADA 1S0 10545-12 Declaracion del Fabricante NO APLICA

NPD: Prestacion no determinada. Ensayos segiin instrucciones internas
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ANONIMA

05/05/2023
PROPIEDADES QUIMICAS
ENSAYO-NORMA NORMA ISO 13006 ANONIMA
RESISTENCIA A LOS ACIDO CITRICO 3 _ ®
ACIDOS/BASE DEBILES 1SO 10545-13 Declaracion del Fabricante LA
ACIDO CLORHIDRICO 3 , ®
1SO 10545-13 Declaracion del Fabricante LA
HIDROXIDO POTASICO (BASE ®)
OXIDO POTASICO (BASE) 1SO 10545-13 Declaracion del Fabricante LA
RESISTENCIA A LOS ACIDO LACTICO ©)
ACIDOS/BASE FUERTES 1S0 10545-13 Declaracion del Fabricante HA
©)
ACLCCEORDRED 1S0 10545-13 Declaracion del Fabricante HA
®)
IO ROEED (%13 IS0 10545-13 Declaracion del Fabricante HA
(5)
m RESISTENCIA AGENTES DE LIMPIEZA 1S0 10545-13 Minimo B A
(6)
RESISTENCIA A LAS MANCHAS 1SO 10545-14 Minimo 3 5
(5) Las clases A, LA y HA significan que no se experimenta efecto visible al ser atacado con las disoluciones de ensayo.
(6) La clase 5 significa que las manchas realizadas con los agentes ensayados se limpian con un pafio himedo.
DIMENSION ENSAYO-NORMA ISO 10545-2
NORMA ISO 13006 ANONIMA
u LARGO - CALIBRE CENTRAL +0,3% +1,00mm +0,08% 598,0+0,50mm
CORTO - CALIBRE CENTRAL +0,3% +0,89mm +0,17% 298,0+0,50mm
ESPESOR 45,00% £0,50mm 45,00% 8,4 +0,42mm
RECTITUD DE LOS LADOS +0,3% +0,80mm +0,10% <0,60 mm
ORTOGONALIDAD +0,3% +1,50mm +0,10% <0,60 mm
PLANITUD LATERAL DE SUPERFICIE / ALABEQ +0,4% +1,80mm +0,15% /-0,08% +0,90mm /-0,50mm
PRESCRIPCION DE JUNTAS POR AMBITO DE INSTALACION
PAVIMENTO INTERIOR REVESTIMIENTO INTERIOR PAVIMENTO EXTERIOR FACHADA EXTERIOR REFERERCIA COMERCIAL
a’l‘::v?o su’::;mle ANCHO MINIMO  SUPERFICIE MAXIMA | ANCHO MINIMO SUPERFICIE MAXIMA ANCHO MINIMO SUPERFICIE MAXIMA UNE EN 13888
N rectifz2,5mm ) PAVTO. 0 RVTO.: “FugabeHa ECO
JUNTA DE :2:33;:;0" ENTRES) - Cicado Eshﬂ;gg?léé ggc’!‘fﬁéﬁ%i’;”n"m EN TODA LA SUPERFICIE 23mm EN TODA LA SUPERFICIE >25mm EN TODA LA SUPERFICIE P“F‘ﬁ'g::%gﬁ ﬁg;‘gﬁ?ég; g_;”z'“)
22mm (CG2'WA) (22 12 mm)
En el»per[{ne(r»o del pafio y
E",EI perimelvo‘ g gl perimeiru Cellban En el perimetro del pafio en ZZlq\zlr';?ser:n;::glrlzssv g:r:lus
JUNTA PERIMETRAL 25 mm ;:;m en es;angwas 25 mm gn Ss'anc\as mayores a 25 mm e e e 25 mm ke e Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
yores a 7m m necesario el movimlento del
revestimiento ceramico
DILAT A\Jéjl:;‘/\rgfmcmu >5mm d0asom >5mm a0a80m 5 mm 20240 me0 cata8210M | e gy 10 mm Fugabela ECO PU (8 a 35 mm)
. " La de la junta estructural La de la junta estructural
Ladelajunta  Continuando con | Lade lajunt ! : ; : . .
JNTAESTRUGTURAL | st csmctltl | s ol | desomore G o Conaniorloc | oo Dbl Counanioconobnt | 00400235 )
Sonore i) SopOre perfil de compensacion perfil de compensacion

Junta de colocacion: Son aquellas que se encuentran entre las baldosas contiguas y cuya funcion es evitar que se acumulen dilataciones y contracciones, asi como la de dirimir pequenas diferencias dimensionales del producto prensado.
Juntas perimetrales: Son aquellas que deben dejar una junta en los limites entre el revestimiento y el pavimento, asi como en otros elemento verticales como pilares, tabiques, etc.
Junta de dilatacion/paticion: Son aquellas que se encuentran delimitadas por una superficie maxima o una longitud maxima del pafio, en funcion de su ubicacion interior o exterior, y entre las baldosas y cuya funcion es evitar que se acumulen dilataciones y contracciones, asi como la de dirimir
pequeas diferencias nomianles del producto prensado.

Juntas estructurales: Son las que puede llevar el soporte para absorber los posibles movimientos de la estructura, i

TIPOS DE MATERIAL DE REJUNTADO

CG1: Rejuntado cementoso normal

CG2: Rejuntado cementoso mejorado

RG: Resinas sintéticas (generalmente epoxi)
L: Lechada de cemento portland, solo recomendada en supuestos poco exigentes tales como espacios interiores sin ninguna solicitacion adicional. No se recomienda en zonas higiénicas o de limpieza frecuente, ni en banos dada su alta porosidad

del tipo de

313

que se colo sobre &l. Por esta razon deben dejarse entre las baldosas juntas estructurales coincidentes con aquellas.




