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¢ USO RECOMENDADO

Il Obras de hormigon en masa o armado en grandes voliumenes

as Suelocemento

& Gravacemento

® Hormigon compactado con rodillo

A Estabilizacion de suelos, bases de carreteras y cimentaciones en masa

¢ Morteros y albanileria en general

@ CONTRAINDICADO A\ PRECAUCIONES

* Hormigon pretensado ¢ Cuidar el almacenamiento, dosificacion,
amasado y duracion del transporte del

* Hormigon para desencofrado, hormigén

descimbrado y desenmoldado
rapido ¢ Prestar especial atencion al curado a

e edades tempranas
®* Hormigon para elementos

estrucurales prefabricados e Evitar fisuraciones durante las primeras
pretensados horas

* Hormigon de alta resistencia
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COMPONENTES

e Clinker: 65-79 % en masa.
e Caliza: 21-35 % en masa.
e Componentes adicionales: 0 -5 % en masa.

En estos valores se excluyen el regulador de fraguado y los aditivos.

PRESCRIPCIONES FISICAS

e Principio de fraguado > 75 minutos.

¢ Final de fraguado < 12 horas, segun especificaciéon del reglamento Marca N.
No especificado en la Norma UNE-EN 197-1.

e Expansion: (Le Chatelier) < 10 milimetros.

PRESCRIPCIONES QUIMICAS

® SO3: <3,50 %
oCk <0,10%

PRESCRIPCIONES MECANICAS

(Resistencias a compresion en mortero normalizado)
e 2 dias: >13,5 MPa.

e 28 dias: >32,5 MPa.
<52,5 MPa.

RESISTENCIAS MECANICAS MPa
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® Norma minima @ CEM II/BL 32,5 R Resultados medios obtenidos en Cementos Lemona
*Las resistencias medias indicadas se dan a tftulo orientativo, no debiendo ser consideradas como garantia adicional o distinta de la propia norma.




