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a1 a0z DOCUMENTO DE INSPECC AOD an3 /202 NUMERO CERTIFICADO AR CLIENTE (CUSTOMER) :
(INSPECTION DOCUMENT) [CERTIFICATE NUMBER)
“mxv-zq ﬂ FERPINTA ESPANA MADRID SA
L VEOTYRE) 2.2 EN 10204 100113817 #06.1 ENDERECD ENTREGA (DELIVERY ADDRESS]
INDUSTRIAS DE TUBOS DE AGO C.D.L. IBERICA. - (ZARAGOZA)-*
DE FERNANDO PINHO TEIXEIRA, S.A. 405
DEPARTAMENTO QUALIDADE 06-01-2020
CARREGOSA - CLIVEIRA DE AZEMEIS (QUALITY DEPARTMENT)
APART 26 - 3730-U58 VALE DE CAMBRA - PORTUGAL

NORMA PRODUTO (PRODUCT STANDARD)

AlD GUIA NUMERD (PACKING NUMBER) ALl DATA DE TRANSPORTE (EXPEDITION DATE]

Aprovado (Approved)

ORDEM DE COMPRA ORDEM DE VENDA
[PURCHASE ORDER) (SELLS ORDER) EN 10219-1/2 GRO0OD00000000113702 06-01-2020
B09 | 810 | B11 waz o 014 87 RASTREABILIDADE (TRACEABILITY) | COMPOSICAD QUIMICA (CHEMICAL COMPOSITION)
PERFIL / DIMENSOES PRODUTO A0 ACO L UANTID, |LOTE (LOT} o [ o | e T e T es [ es | er [ ow | aw | e | o | e | i | m | o
(SECTION / PRODUCT (STEEL GRADE] umiTs) )| /N €% | s | mex [ ex [ am [ s | Nx | WNb% | ww | Tm | coe | Nm | Mo% | cum | cEV
100005588 800066229 10 (m |} C0085€92
TUBO RECT 120x60x26,00 S355J2H 6 m 5355J2H 18  108,0 H00034579 0.18 0.012 1.115 0.02 0.036 0.02 0.004 = - = - = - = 37
100005590 800066260 30 (m ) CO085492
TUBO RED 40,0 x 3,00 S275J0H 6 m S275J0H 127 762,0 HO0034666 0.14 0.024 0.984 0.009 0.02% 0.008 0.007 = - — = = = - 0.3
100005520 800066260 50 (m } CO085667
TUBC RECT 100x80x6,00 S275J0H 6 m S5275J0H 20 120,0 HO0034646 0.14 0.024 0.984 0.009 0.029 0.008 0.007 - - = - = = = 0.3
100005595 800066295 10 (m ) CO0BOO8S
TUBC QUAD 100,0 x 3,00 S275J0H 6 m S5275J0H 25 150,0 H00032423 0.14 0.024 0.984 0.009 0.029 0.008 0.007 e = - = = s - 0.3
100005595 800066295 10 (m ) C0083194
TUBO QUAD 100,0 x 3,00 S275J0H 6 m S5275J0H 75 450,0 HOO0033631 0.14 0.024 0.984 0.009 0.029 0.008 0.007 = - - - = = = 0.3
3 ENSAIO TRACCAD (TENSILE TEST) ENSAIO IMPACTO (IMPACT TEST) REVESTIMENTO (COAT) |coz DIRECGAO DO PROVETE (SAMPLE DIRECTION) :
RASTREABILIDADE oz [co3 1 c12 (=] oz (=] (=t Caz caz a2 C43 (=] 06
(TRACEABILITY] T | TEMR Ret Rm A fi TEMP, PO K1 _ 2 K3 ‘ Kmed spec, | Zinco (Zinc (L) LONGITUDINAL ; [T) TRANSVERSAL
LOTE (LOT) (2c) {MPa) {MPa) %) (2c) (TYPE) JOULES (1} i (gfm’)
93 TEMPERATURA DE ENSAIO (TEST TEMPERATURE]
€0085692 L 20 425 545 22 L =200 = 58 59 55 57 - =
cx5 EQUAGAD CEV (EQUATION CEV) :
0085492 L 20 368 475 26 L = = = = = = = - ;
£ Mn Cr+Mo+V Ni+Cu
CEV=C4—qpt 02
] 5 15
Cc0085667 L 20 388 475 26 L = = = - = = = -
(] GAD SU (SUPF IN /]
0080089 L 20 368 475 26 L = = = - = = - -
P,
0083194 L 20 368 475 26 L = SR - - - - - " %nte Din3
?___._h..w ama.
. h&% .__h.o f
.WH,WQI (Y
OUTROS ENSAIOS (OTHER TESTS]
050 ENSAIO DE ACHATAMENTO (FLATTENING) c62 ENSAIO DE DOBRAGEM (BENDING TEST) 01/ 702
51 ENSAIO DE ABOCARDAMENTO (DRIFT EXPANDING) 061 CONTROLO VISUAL E [VISUAL AND ONAL CONTROL)

£os CONTROLO END AQ CORDAO DE SOLDADURA (NDT CONTROL OF THE WELD)

taz ENSAIQ DE ESTANQUIDADE [LEAK TIGHTNESS TEST)

I} DHR QUAUCADE
O C MANAGER

1328-CPR-0121

MDO20/00




Al a2 DOCUMENTO DE INSPECGAO 4013720 NUMERO CERTIFICADO aat CLIENTE (CUSTOMER) :
{INSPECTION DOCUMENT) [CERTIFICATE NUMBER)
. “mxv- zq> FERPINTA ESPANA MADRID SA
.. TIPO (TYPE) 2.2 EN 10204 100113817  |ues GHEREGD SR TR ABDIES
INDUSTRIAS DE TUBOS DE AGO C.D.L. IBERICA. —{ZARAGOZA)-*
DE FERNANDO PINHO TEIXEIRA, S.A, a5
DEPARTAMENTO QUALIDADE 06-01-2020
CARREGOSA - GLIVEIRA DE AZEMEIS (QUALITY DEPARTMENT]
APART. 26 - 31730568 VALE DE CAMERA - PORTUGAL ]
a7 NORMA PRODUTO (PRODUCT STANDARD) a0 GUIA NUMERO (PACKING NUMBER) anl DATA DE TRANSPORTE (EXPEDITION DATE)
ORDEM DE COMPRA ORDEM DE VENDA.
(PURCHASE ORDER) (SELLS ORDER) EN 10219-1/2 GRO0O000000000113702 06-01-2020
BOS | 810 | 111 802 88 B4 87 RASTREABILIDADE (TRACEABILITY) COMPOSICAD QUIMICA (CHEMICAL COMPOSITION]
PERFIL / DIMENSOES PRODUTO DESIGNACAO AGO  [UNIDADES |QUANTID. (LOTE (LOT) @ | er | o | o4 [ s | ew | o | om [ o | oo | o | e | o | o | o
(SECTION / PRODUCT (STEEL GRADE] (UNITS] | {QUANTITY) | H/N Q._wa«__s:x_3,_...:_u,_zx_zca_,..a_i_ni_zi_:nx_n_._x_ns..
100005603 BOODEE3BY 10 . (m ) C0076022
TUEO RECT 120x80x6,00 S355J2H 12 m 5355J2H 9 108,0 H00030198 0.18 0.012 1.115 0.02 0.036 0.02 0.004 = = o = = = = 0.37
100005603 BOO0EE38S 10 (m } CO0O79547
TUBO RECT 120x80x6, 00 S355J2H 12 m 5355J2H 3 36,0 H00031855 0.18 0.012 1.115 0.02 0.036 0.02 0.004 = = = = = = = 0.37
100005605 BOOOEB355 10 (m |} CO0B3043
TUBO QUAD 100,0 x 3,00 S275J0H 13 m 5275J0H 25 150,0 HO0034176 0.14 0.024 0.934 0.009 0.029 0.008 0.007 = = - - - - - 0.3
100005605 8000866355 10 (m ) C00B31%94
TUBO QUAD 100,0 x 3,00 3275J0H & m 5275J0H 25 150,0 HO0033631 0.14 0.024 0.984 0.009 0.029 0.008 0.007 2 = = = = = = 0.3
100005605 800066395 20 (m ) C0083411
TUBO QUAD 60,0 x 4,00 S275J0H 3 m S275J0H 42 252,0 H00033757 0.14 0.024 0.984 0.00% 0.029 0.008 0.007 - - - - - = - 0.3
[T ENSAID TRACGAD (TENSILE TEST) ENSAIO IMPACTO (IMPACT TEST) REVESTIMENTO (COAT) [caz DIRECGAQ DO PROVETE (SAMPLE DIRECTION) :
RASTREABILIDADE cox (o3 (=} [SH 3] [=:H] co¥ (=] ca2 [+ caz 43 (= 06
[TRACEABILITY) | TEMP. ReM Rm A T | TEMP. PO K1 K2 K3 _ Kmed sppc,  |ZincolZinc) (L] LONGITUDINAL ; (T) TRANSVERSAL
LOTE (LOT} (zc) (MPa) [MPa) (%) (] (TYPE] JOULES (1) {g/m?}
co1 TEMPERATURA DE ENSAIO (TEST TEMPERATURE)
co076022 L 20 425 545 22 L =20 = 56 53 56 55 - -
25 EQUAGAD CEV [EQUATION CEV) :
C0079547 L 20 425 545 22 L =20 - 55 a7 54 52 - =
T3 3 Y oA s LA S
fi 3 15 = . U >
C0083043 L 20 368 475 26 L - = = - = = - - hdm:ggﬂhnﬂno. L
503 INFORMAGAD SUPLEMENTAR (SUPPLEMENTARY INFORMATION| | 683°
if-.514 095 130 - Alvara 6683-
C00B31%4 L 20 368 475 26 L - = - = - E - - i vilar
Rua Central, 26 - Vi
c0083411 L 20 368 475 26 L = = = | = = - - w%wwm m..:._:n__m-ﬁUI
OUTROS ENSAIOS (OTHER TESTS]
50 ENSAIO DE ACHATAMENTO (FLATTENING] 52 ENSAIO DE DOBRAGEM (BENDING TEST] 201202
51 ENSAID DE ABOCARDAMENTO (DRIFT EXPANDING) o1 CONTROLO VISUAL E [VISUAL AND CONTROL) \
- Aprovado (Approved) T
to+ CONTROLO END AO CORDAD DE SOLDADURA (NOT CONTROL OF THE WELD) 102 ENSAIQ DE ESTANQUIDADE (LEAK TEST) t e UALCADE
O CMANACER
| - 1328-CPR-0121

MD020/00




aal 2 DOCUMENTO DE ~zmmNOOka 4037200 NUMERO CERTIFICADO ADE CLIENTE |€ ):
{INSPECTION DOCUMENT) (CERTIFICATE NUMBER)
>. . TIPO {TYPE) 2.2 EN 10204 100113817 ave1 ENDERECO ENTREGA (DELIVERY ADDRESS)
INDUSTRIAS DE TUBOS DE AGO iy C.D.L. IBERICA. -(ZRRAGOZA)-*
DE FERNANDO PINHO TEIXEIRA, 5.A. A0
DEPARTAMENTO QUALIDADE 06-01-2020

CARREGOSA - OLIVEIRA DE AZEMEIS TELEF, +351 258 411 400 - FAX +351 256 412 049 (QUALITY DEPARTMENT)
APART, 26 - 3730-958 VALE DE CAMBRA - PORTUGAL - INTERNET www farpnta pi
a7 w01 NORMA PRODUTO (PRODUCT STANDARD)] 10 GUIA NUMERD (PACKING NUMBER) a11 DATA DE TRANSPORTE (EXPEDITION DATE)
uscia o0 e EN 10219-1/2 GROD000000000113702 06-01-2020
8091 B10 | #11 [ B B4 77 RASTREABILIDADE {TRACEABILITY] COMPOSICAD QUIMICA (CHEMICAL COMPOSITION]
PERFIL / DIMENSOES PRODUTO DESIGNAGAO ACO  |UNIDADES |QUANTID. [LOTE (LOT) o 12 o1 | s | o5 | o6 | o | cm | es | e | o | ce | em | cas | s
(SECTION / PRODUCT (STEEL GRADE) juNiTs) | Y| H/N % 3 Mn% | P% | Am | % | M% | WNb% | v% | e | G | NP6 | Mok | cux | cevw

100005605 800066395 30 fm ) CO086285

TUBO QUAD 80,0 x 4,00 S275J0H 6 m S275J0H 36 216,0 H00034910 0.14 0.024 0.984 0.009 0.029 0.008 0.007 - = - s = = N 0.3

100005605 800066395 40 (m ) CO083086

TUBO QUAD 100,0 x 4,00 S275J0H 6 m S275J0H 25 150,0 H00034173 0.14 0.024 0.984 0.009 0.029 0.008 0.007 = = e & = = = 0.3
[ ENSAID TRACCAD (TENSILE TEST) ENSAID IMPACTO (IMPACT TEST) (C0AT) [co: DIRECCAD DO PROVETE (SAMPLE DIRECTION) :
RASTREABILIDADE {e+H] 3 €11 12 13 o2 on Ca0 ca2 a7 (> €41 €04 06
(TRACEABILITY) T TEMP. ReH Rm A T TEMP, TiPQ K1 K2 K3 Kmed SPEC Zinco (Zinc ) (L} LONGITUDINAL ; (T] TRANSVERSAL
LOTE (LOT] (zc) (MPa) (MPa) () L] (TYPE) JOULES (1) {fm?)

co1 TEMPERATURA DE ENSAIO (TEST TEMPERATURE)
C0086285 L 20 368 475 26 L - - - = - = = w
cas EQUAGAD CEV (EQUATION CEV) :
C0083086 L 20 368 475 26 L - - - = - = = = cevc. M, CraMosY | NisCu
T 6 5 15
Daantas Diie2 [ =y
FOeNte UNMamico, LUR

501 INFORMAGAD SUPLEMENTAR [SUPPLEMENTARY INFORMATION)

Nif:.514 095 130 - Alvard 668355
Rua Central,26 - Vilar
3600-315 Ermida-CDR

OUTROS ENSAIOS (OTHER TESTS)

60 ENSAIO DE ACHATAMENTO [FLATTENING)

&2 ENSAIO DE DOBRAGEM (BENDING TEST)

201/ 202

c h m

61 ENSAIO DE ABOCARDAMENTO (DRIFT EXPANDING)

par CONTROLO VISUAL £ DIMENSIONAL (VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL)

ZAprovado (REpproved)

2

0os CONTROLO END AQ CORDAC DE SOLDADURA (NDT CONTROL OF THE WELD)

paz ENSAID DE ESTANQUIDADE (LEAK TIGHTNESS TEST)

{ TiA QUALDADE
O MANAGER

1328-CPR~-0121

MDO20/00




a0y a0z DOCUMENTO DE INSPECCAO 03102 NUMERD CERTIFICADO 406 CUENTE (CUSTOMER) :
: (INSPECTION DOCUMENT) (CERTIFICATE NUMBER) n
. “m ”v-zq n FERPINTA ESPFENA MADRID SA
i TIPa) {TYPE) 2.2 EN 10204 100113817 et ENDERECO ENTREGA (DELIVERY ADDRESS)
INDUSTRIAS DE TUBOS DE AGO e T HmMWHOD.. - (ZRRAGOZA) —*
DE FERNANDO PINHO TEIXEIRA, S.A. -3
DEPARTAMENTO QUALIDADE 06-01-2020
CARREGOSA - OLIVEIRA DE AZEMEIS TELEF. +351 258 411 400 - FAX +151 258 412 048 (QUALITY DEPARTMENT)
APART. 26 - 3730-956 VALE DE CAMERA - PCRTUGAL E-MAIL: quaidade fer@@fenpinta pd - INTERNET: Wi ferpinta pt
aa? Ara 801 NORMA PRODUTO (PRODUCT STANDARD) 418 GUIA NUMERO (PACKING NUMBER) a1l DATA DE TRANSPORTE (EXPEDITION DATE)
ORDEM DE COMPRA. ORDEM DE VENDA
(PURCMASE ORDER) [SELLS ORDER) EN 10255 GROO000000000113702 06-01-2020
B9 | 810 | 811 B2 [ B4 u7 RASTREABILIDADE (TRACEABILITY) COMPOSICAD QUIMICA {CHEMICAL COMPOSITION)
PERFIL / DIMENSOES PRODUTD A0 ACO QUANTID, |LOTE (LT} tm | e | oo | o« | os | os | o | o8 | o3 | an | e | e | o | cis
(SECTION / PRODUCT ] (STEEL GRADE] iuniTs) | ¥)| H/N ¢ | s% | Mm% | P% | Ame | s% | W% | Ne% | w% | % | Cr | NB6 | Mo% | cu% CEV
100005580 800066260 10 {m ) COO78237
TUBC W 60,3x2,90 ( 2") LZP 5} m 5195T 122 732,0 HO00308e0 0.08 0.013 0.545 0.018 0.029 0.021 0.006 = = = = = = = 0.17
100005590 800066260 20 (m ) C0082853
TUBO W 76,1x3,20 (2.1/2") L2 £ m S195T 37 222,0 HO0034147 0.08 0.013 0.545 0.018 0.029 0.021 0.006 = = = = # = - 0.17
87 ENSAIO TRACGAD (TENSILE TEST) ENSAID IMPACTO (IMPACT TEST) REVESTIMENTO [COAT] | cox DIRECGAD DO PROVETE (SAMPLE DIRECTION) :
RASTREABILIDADE 2 fom ci c1z 13 oz =ik} {=h] =+ (5] [} 43 4 =
[TRACEABILITY) | TEMP. ReH Rm A - TEMP, PO K1 K2 a Kimed pec, |Zinco (Zinc) L) LONGITUDINAL ; (T) TRANSVERSAL
LOTE (LOT} [2c) (MPa) [MPa) (%) i2c) (TYPE} JOULES {1} i lgfm?)
3 TEMPERATURA DE ENSAID (TEST TEMPERATURE]
Co078237 L 20 289 402 29 L - - - - - - - =
c35 EQUAGAD CEV (EQUATION CEV) :
0082853 L 20 289 402 29 L - - - - - - - - s o
ﬁ.m<uﬁ.+.lm+n.:?_o;.+.,1..m = e .
6 5 oente [''ndmico, LDA
®11 INFORMAGAD SUPLEMENTAR (SUPPLEMENTARY INFORMATION] 141l “.m 14 Omm 1 .u_.D - )-{m—.m mmm
Rua Central,26 - Vilar
3600-315 Ermida-CDR
OUTROS ENSAIOS (OTHER TESTS)
c&3 ENSAID DE ACHATAMENTO (FLATTENING) c62 ENSAID DE DOBRAGEM [BENDING TEST) 2017202
2provado (Approved) Aprovado (Approved)
c21 ENSAID DE ABOCARDAMENTO (DRIFT EXPANDING) D01 CONTROLO VISUAL E [VISUAL AND CONTROL) %
2Aprovado (BEpproved) Aprovado (Approved) e
101 CONTROLD END AQ CORDAQ DE SOLDADURA [NDT CONTROL OF THE WELD) 02 ENSAIO DE ESTANQUIDADE [LEAK TEST) t ik QUAICADE
G MANACEY
= 50 bar - Aprovado (Approved)

MDOZ20/00




